RTM-Untersuchungen einzelner Moleküle

auf einer Graphitoberfläche

Graphitstruktur von HOPG:
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Jedes zweite Kohlenstoffatom (A) einer Netzebene hat direkt unter sich ein weiteres C-Atom in der nächsten parallelen Graphitschicht. Die Van-der-Waals Wechselwirkung dieser C-Atome führt zu einer geringeren Elektronendichte dieser C-Atome in der 1. Schicht. Die Kohlenstoffatome (A) können bei einer RTM-Aufnahme nicht detektiert werden.

Trigonale Struktur des HOPG im RTM:
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Hexagonale Struktur von HOPG unter Einfluß von Laserlicht:
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10 Sekunden nach Abschalten des HeNe-Laser:
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30 Sekunden nach Abschalten des HeNe-Laser:
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60 Sekunden nach Abschalten des HeNe-Laser:
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Struktur des Flüssigkristalls 8 CB:
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8 CB mit molekularer Auflösung:

[image: image8.png]Nanometers Nanometers

100+ 14.50
75
5.0
25
0.0 | 0.00

Nanometers




Struktur des Ethyl,ethyl-bacteriochloropyhll CF (BCC):
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Molekularstruktur des BCC-Aggregates auf HOPG:

[image: image10.png]Nanometers Nanometers

500 4 30.10
375 |
250 |
125 |
00 | 0.00

0.0 125 25.0 375 50.0

Nanometers




Die spontane Assoziation der BCC über H-Brücken zu Dimeren und Tetrameren und über van-der-Waals- und (-Wechselwirkungen zu Einzelsträngen der Länge ( 3(m und zu 2D-Quasikristallen zeigt die besondere Eignung dieser Moleküle als Lichtantennen auch ohne strukturstützende Proteine im photosynthetischen Elektronentransport.

BCC-Cluster auf einer planaren HOPG-Fläche:
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Molekülcluster von semisynthetischen Chlorinen in gestapelter Form:
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